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ZAHORRA 0/32 
Granulometría de 0 a 32 mm 

Petrografía Caliza 

Norma armonizada 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008  

Certificado de control de producción en 
fábrica Nº 

0099/CPR/A60/0264 

Certificado de sistema de gestión de la 
calidad según norma UNE-EN ISO 9001 

ER-0318/2006 

Usos Subbase carreteras, calles y naves 

Presentación A granel. 

  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040948&PDF=Si

